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APELLIDOS: Cesari Aliberch

NOMBRE: Eduard SEXO:V

D.N.l.: 37.256.780 FECHA NACIMIENTO: 6/6/51 N2FUNCIONARIO: A0O1EC3725678013
DIRECCION PARTICULAR: Crtra. d"Orient 40

CIUDAD: Bunyola DISTRITO POSTAL: 07110 TELEFONO: 971-615012
ESPECIALIZACION: (CODIGO UNESCO) 221308 - 221129 - 331208

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA/INGENIERIA CENTRO FECHA
Licenciado en Ciencias Fisicas Facultad de Ciencias

Univ.de Barcelona 1974 Junio
Licenciado con Grado Facultad de Ciencias

Univ. de Barcelona
Premio Extraordinario de Licenciatura

DOCTORADO:

Doctor en Ciencias Fisicas Dept. Termologia, U. Barcelona 1979 Junio
Premio Extraordinario de Doctorado

DIRECTOR DE TESIS: Prof. Dr. V. Torra Ferré

SITUACION PROFESIONAL ACTUAL Y FECHA DE INICIO: Catedratico Univ., 21/07/1986
ORGANISMO: Univ. llles Balears

CENTRO: Facultad Ciencias

LABORATORIO, DEPT./SECC./UNIDAD: Dept. Fisica. Grupo de Fisica Aplicada
DIRECCION POSTAL: Carretera Valldemossa, km 7,5. E-07071, Palma de Mallorca
TELEFONO (INDICAR PREFIJO, NUMERO Y EXTENSION): 971173237

CORREO ELECTRONICO: eduard.cesari@uib.cat

PLANTILLA X DEDICACION:) A TIEMPO COMPLETO X

ACTIVIDADES ANTERIORES DE CARACTER CIENTIFICO O PROFESIONAL

FECHAS PUESTO INSTITUCION

10/74 a 9/77 Prof. Ayudante Fac. Fisica, Univ. Barcelona
10/77 a 9/81 Encargado de Curso " " " "

10/77 a 9/81 Adjunto interino (plena) E.T.S. Ing. Industr., U. Politéc. Cat.
10/81 a 10/83 Adjunto interino (excl.) Fac. Fisica, Univ. Barcelona

10/83 a 7/86 Adjunto numerario (excl.) " " " "

7/86 ..... Catedratico Univ. (excl.) Fac. Ciéncies, Univ. llles Balears

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R= regular; C= correctamente; B=bien).

HABLA LEE ESCRIBE
Inglés B B B
Francés B B B
Castellano B B B
Catalan B B B



PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS EN LOS ULTIMOS ANOS (1987 -...)

1987-88 "Aleaciones con memoria de forma: Fabricacion, caracterizacién metalogragica,
térmica y de la emision acustica de la transformacion martensitica en nuevos
materiales”

Inv. principal Prof. J.M2. Guilemany. Dpto. Metalurgia, Univ. Barcelona CAICYT. Programa
Nacional de nuevos materiales. (ref. PA85-0084)

1988-90 "Materiales con memoria de forma. Reversibilidad de la transformacion”
Inv. principal Prof. V. Torra, Dpto. Fisica, Univ. llles Balears CICYT. Programa Nacional
de nuevos materiales. (ref. PA86-0079)
(Desde la 22 anualidad, investigador principal)

1990-92 "Aleaciones metalicas: Homogeneidad y reproducibilidad en las aleaciones con
memoria de forma"
CICYT. Programa Nacional de nuevos materiales. Proyecto coordinado U.
Barcelona-U. Politéc. Catalunya- U. llles Balears
Responsable subproyecto U. llles Balears: E. Cesari (ref. MAT89-0407-CO3-03)
(17/11/1989 a 17/11 1992)

1992-94 "Precipitacion en aleaciones base Cu. Efecto sobre la transformacién martensitica de
aleaciones con memoria de forma"
DGICYT, ref. PB90-0039
Investigador principal: E. Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears

1993-96 "Aleaciones base Cu con memoria de forma y temperaturas de transformacion
elevadas.
Caracterizacion térmica y mecéanica."
CICYT, Programa Nacional de Materiales, ref. MAT. 93-0188 (5/12/1993 a 5/12/1996)
Investigador principal: E. Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia: 9.097 kPta

1995-96 “Obtencién de mezclas binarias de compuestos organicos, con cambio de fase sélido-
solido, por métodos mecanicos”
CICYT, ref. PTR94 — 0049. Investigador principal: J. Font, Dept. Fisica i Enginyeria
Nuclear, U. Pol. de Catalunya. Cuantia: 3.650 kPta

1995-96 “Development and investigation of metallic systems and intermetallic compounds with
advanced functional properties”
UE, ref. INTAS-93-1202 , con Dept. Metaalkunde, Katholieke Univ. Leuven; Inst. of
Metal Physics, Kiev; Dept. Physique, Ec. Polit. Féd. de Lausanne.
Responsable UIB: E. Cesari. Cuantia : 3000 €
Proyecto seleccionado para ser prorrogado 1 ano: 1996-97

1995-96"Modificaciones microestructurales en aleaciones tipo Cu-Al-Ni.Efecto sobre la
transformacién martensitica y el efecto de memoria de forma". DGICYT, ref. PB94-
1173. Investigador principal: E. Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia: 780

kPta

1996-99 “Efecto de los cambios microestructurales sobre la transformacién martensitica en
aleaciones base Cu”. DGICYT, ref. PB95-0340. (1996-99). Investigador principal: E.
Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia : 3.800 kPta



1997-99 “Development of non conventional shape memory alloys production technologies: High
temperature Cu-based and NiTi-based alloys”
Proyecto INCO, Comisién Europea, Contrato ERB IC15-CT96-0704 (1/1/1997 a
30/6/1999)
Coordinador del proyecto: E. Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears . Total proyecto:
300.000 €

2000-01 “Elaboraciéon y caracterizacién de aleaciones con memoria de forma: preparacion directa
por el método “in rotating water spinning”. Accion Integrada Hispano-Francesa, ref. HF1999-0056.
Investigador responsable: J. Pons, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia : 990 kPta

2000-02 “Caracterizacion de aleaciones con memoria de forma producidas por solidificacion
rapida (“melt-spinning”)”. DGES, ref. PB98-0127. Investigador principal: E. Cesari, Dept.
Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia: 5.000 kPta

2002-05 “Desarrollo y caracterizacién de aleaciones con memoria de forma ferromagnéticas”.
DGl, ref. MAT2002-00319. (1/11/2002 a 31/10/2005)
Investigador principal: E. Cesari, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia: 41.000€

2005-08 “Nuevas aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma: interacciones magneto-
elasticas, efectos microestructurales, estabilidad y caracteristicas funcionales®. DGI, ref.
MAT2005-00093, Investigador principal: J. Pons, Dept. Fisica, Univ. llles Balears. Cuantia:
164.000 €

2006-08 “Fisica de Materiales”, responsable E. Cesari; subvencion a Grupos de investigacion
consolidados, Govern Balear. Cuantia 8.000 € /afo.

2007-10 “Development and characterization of new ferromagnetic shape memory alloys”,
Proyecto de cooperacién Hispano-Polaco (01/02/2007-31/01/2010). Responsable: E. Cesari. DG,
ref. MAT2006-28193-E

Cuantia: 35.000 €

2008-10 “Efecto magnetocalérico en aleaciones con memoria de forma ferromagnéticas”,
Gobierno de Navarra, Investigador principal: J.I. Pérez de Landazabal. Cuantia: 54.996 €

2009. Accion Especial Govern de les llles Balears. “Circuito de refrigeracién para electroiman”.
(ref. ECT027/09) (01/12/2009-15/10/2010). Responsable: E. Cesari. Cuantia: 9.500 €

2009-11 “Comportamiento magnetoelastico, microestructura y propiedades funcionales en
aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma”. Investigador principal: E. Cesari. DGI, ref.
MAT2008-01587. Cuantia: 120.000 €

2012-14 “Magneto-structural effects in magnetic shape memory materials with improved structural
properties”. Investigador principal: J. Pons. DG, ref. MAT2011-28217-C02-01. Cuantia 128.099 €

2013-2016 “Entropy changes in ferromagnetic shape memory alloys in relation to their e/a ratio to
optimize the magenetocaloric effect”. Investigador principal: W. Maziarz (Inst. of Metallurgy and
Materials Science, Polish Academy of Sciences, Krakéw). ref. UMO-2012/06/M/ST8/00451
(National Science Centre, prog. Harmonia-3)

2013-2017 “Micro and Nanoscale Design of Thermally Actuating Systems - MIDAS - FP7-
PEOPLE-2013-IRSES (Internat. Research Staff Exchange Scheme). Grant Agreement number
612585. Coordinador UIB: E. Cesari



2015-2018 “Propiedades funcionales y procesos de no equilibrio en aleaciones con memoria de
forma y materiales multiferroicos relacionados”. Investigador principal: E. Cesari. DGI, ref. MAT
2014 MAT2014-56116-C4-1-R (prorrogado hasta 30/09/2019)

2019-2021 “Materiales martensiticos multifuncionales de nueva generacion para aplicaciones en

energia y actuaciéon (MULTIMART)”. Investigador principal : J. Pons. AEI, ref. RT12018-094683-B-
C51

Duracion: 3 afos



ACTIVIDADES CIENTIFICAS / TECNICAS

LINEAS DE INVESTIGACION O DESARROLLO EN QUE HA TRABAJADO

LINEA: Calorimetria de Flujo: Medida de entalpias de disolucion
PALABRAS CLAVE: Calorimetria, Disolucién, Entalpia, Electrolitos
CENTRO: Fac. Fisica. Univ. de Barcelona FECHAS:1980-1984

LINEA: Técnicas de deconvolucion en calorimetria por conduccion
PALABRAS CLAVE: Calorimetria, Tratamiento de sefal. Deconvolucién. Identif.
CENTRO: Fac. Fisica. Universidad de Barcelona FECHAS:1979-1985

LINEA: Analisis térmico diferencial (Transiciones sélido-solido)
PALABRAS CLAVE: A.T.D. Transiciones de fase. Entalpia de transformacién
CENTRO: E. T. S. Ing. Indust. U.P. Catalunya FECHAS: 1982-

LINEA: Calorimetria diferencial de barrido; Transformaciones martensiticas
PALABRAS CLAVE: Calorimetria. Transiciones de fase. Transf. martensiticas...
CENTRO: Fac. Fisica. Univ. Barcelona, U.P.C. FECHAS: 1982-1987

LINEA: Transiciones en aleaciones con memoria de forma

PALABRAS CLAVE: Trans. de fase, Trans. martensitica, Calorimetria, Emisién acustica,
Microscopia electrénica, Difraccion R. X.

CENTRO: Dept. Fisica, U. llles Balears FECHAS: 1987-...

LINEA: Cristales plasticos
PALABRAS CLAVE: Trans. de fase, cristales plasticos, aleacién mecanica
CENTRO: Dept. Fisica, U. llles Balears FECHAS: 1994-2000

LINEA: Aleaciones ferromagnéticas con memoria de forma
PALABRAS CLAVE: Transformacion martensitica, ferromagnetismo, anisotropia magnética

CENTRO: Dept. Fisica, U. llles Balears FECHAS: 1994-....
LINEA:

PALABRAS CLAVE:

CENTRO: FECHAS:

TECNICAS O ESPECIALIDADES QUE DOMINA

TEC/ESP.: Tratamiento de senal. Técnicas de deconvolucién e identificacion
PALABRAS CLAVE: Deconvolucion, Identificacion, Filtraje

TEC/ESP.: Calorimetria por conduccion.
PALABRAS CLAVE: Calorimetria, Entalpia, Disoluciones, Transf. martensiticas

TEC/ESP.: Andlisis térmico diferencial
PALABRAS CLAVE: Transiciones solido-sélido, Entalpia, Transicién de fase

TEC/ESP.: Microscopia electronica de transmisién y barrido. Microanalisis EDX
PALABRAS CLAVE: Transformacion "in situ", orden, defectos




GRANDES EQUIPOS QUE UTILIZA O HA UTILIZADO PERSONALMENTE
CLAVE: R= responsable; UA= usuario asiduo; UO= usuario ocasional

EQUIPO 1: Microscopio electronico de transmision CLAVE: UO FECHA: 1985-
EQUIPO 2: Microscopio electrénico de barrido CLAVE: UO FECHA: 1984-
EQUIPO 3: Difraccion Rayos X CLAVE: UO FECHA: 1992-
EQUIPO 4: Calorimetro diferencial de barrido CLAVE: UA FECHA: 1985-
EQUIPO 5: Maquina de ensayos mecanicos CLAVE: UA FECHA: 1998-
EQUIPO 6: Difraccion de neutrones (TAS en el Inst. CLAVE: UO FECHA: 2004-

Laue-Langevin, Grenoble, y en el FRM-II,

Minchen)



RELACION DE PUBLICACIONES

INCLUIR AUTORES, POR ORDEN DE FIRMA, TITULO, REFERENCIA (VOLUMEN, PAGINAS
INICIALYFINAL, ANO, PAIS DE EDICION) Y CLAVE (L= LIBRO COMPLETO, CL = CAPITULO
DEL

LIBRO, A = ARTICULO, R= REVIEW, E = EDITOR) INDICANDO SI SE TRATA DE LIBRO O
REVISTA.

CLAVE: A
1. E. Cesari, F. Marco, J. Navarro, V. Torra: "Termogénesis elemental: Dominio de validez y
aplicaciones", Anales de Fisica, 72 (1976) 73-75

2. E. Cesari, J.L. Macqueron, J. Navarro, V. Torra: "Transfer function and space localization:
experimental space linearity" , Anales de Fisica, 73 (1977) 300-302

3. E. Cesari, J. Navarro, V. Torra, E. Utzig, W. Zielenkiewicz: "Thermogenesis in flow
calorimeters" Anales de Fisica, 74 (1978) 93-96

4. E. Cesari, J. Navarro, V. Torra, E. Utzig, W. Zielenkiewicz: "Détérmination d’une thermogenese
par analyse harmonique et par la métode d optimalisation”, Bull. Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Chim.,
XXIV 1978 731-736

5. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Navarro, H. Tachoire, V. Torra: "Thermogenesis:
frequential limits on inverse filtration", Anales de Fisica, 75 (1979) 224-227

6. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Navarro, H. Tachoire, V. Torra: "Comportement des
calorimétres a conduction dans le domaine des basses freqiiences", Thermochimica Acta, 39
(1980) 73-80

7. E. Cesari, J. Ortin, V. Torra, J. Vinals: "Thermogenesis: reduced transference function", Anales
de Fisica, 76 (1980) 289-290

8. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Ortin, H. Tachoire, V. Torra, J. Vinals:
"Thermogenesis: experimental approach to a reduced transference function", Thermochimica
Acta, 40 (1980) 269-274

9. E. Cesari, J. Hatt, E. Margas, J. Navarro, V. Torra, E. Utzig, W. Zielenkiewicz: "A dynamic
model of a hear flux calorimeter based on physical parameters of a multi-body system”, Bull.
Acad. Pol. Sci., Sér. Sci. Chim., XXVIII (1980) 297-305

10. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Ortin, H. Tachoire, V. Torra, J. Vinals:
"Thermogenesis: universal transference function", Thermochimica Acta, 43 (1981) 305-311

11. E. Cesari, P.C. Gravelle, J. Gutenbaum, J. Hatt, J. Navarro, J. L. Petit, R. Point, V. Torra, E.
Utzig, W. Zielenkiewicz: "Recent progress in numerical methods for the determination of
thermokinetics: results of a multinational program on the comparison of the methods", Journal of
Thermal Analysis, 20 (1981) 47-59

12. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Ortin, P. Pascual, H. Tachoire, V. Torra, J. Vinals:
"Thermogenesis: harmonic analysis and universal transference function", Thermochimica Acta, 48
(1981) 367-374



13. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Navarro, H. Tachoire, V. Torra: " Description des
calorimeétres a conduction a I"aide des modeles”, Thermochimica Acta, 52 (1982) 175-193

14. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, R. Prost, H. Tachoire, V. Torra: "Thermogenese:
application des filtrages électronique et numérique inverses en calorimétrie a conduction”,
Thermochimica Acta, 53 (1982) 1-15

15. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, R. Prost, H. Tachoire, V. Torra: " Thermogenése:
application comparative de |"analyse harmonique et du filtrage inverse", Thermochimica Acta, 53
(1982) 17-27

16. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, J. Ortin, H. Tachoire, V. Torra, J. Vinals:
"Thermogenesis: relative kinetic limits", Thermochimica Acta, 53 (1982) 29-37

17. E. Cesari, J.P. Dubes, J.L. Macqueron, R. Prost, H. Tachoire, V. Torra: "Calorimétrie a
conduction et thermogenése: déconvolution des signaux. |. Introduction. Méthodes numériques
utilisant la totalité de la function de transfert instrumentale. Il. Filtrages numérique et électronique
inverses. Asservissements", Bull. Soc. Chim. de France, 1-2 (1982) I-49 a I-54 y |-54 a |-64

18. E. Cesari, J. Ortin, V. Torra, E. Utzig, J. Vinals, W. Zielenkiewicz: "Thermogenesis: dynamic
performances in frequency space", Anales de Fisica B, 78 (1982) 183-189

19. E. Cesari, J. Ortin, V. Torra, J. Vifals: "Thermogenesis: reduced scale and kinetic limits",
Anales de Fisica B, 78 (1982) 190-194

20. E. Cesari, J. Ortin, A. Planes, V. Torra, J. Vinals: "La termogenesi als calorimetres per
conducci6: caracteristiques dinamiques i possibilitats deconvolutives", Treballs de Fisica, 1 (1982)
81-144

21. E. Cesari, J.P. Dubes, R. Kechavarz, J.L. Macqueron, A. Planes, H. Tachoire, V. Torra: "La
termogénesi als calorimetres per conduccié: les transformacions solid-solid i les barreges
liquides", Treballs de Fisica, 1 (1982) 145-175

22. E. Cesari, V. Torra, J. Vinals: "Thermogenesis: response given by calorimeters whose
physical parameters change in time", Thermochimica Acta, 63 (1983) 341-350

23. E. Cesari, J. Ortin, V. Torra, J. Vifals: "Thermogenesis: inverse filters", Anales de Fisica B, 79
(1983) 128-133

24. E. Cesari, J.P. Dubes, R. Kechavarz, J.L. Macqueron, A. Planes, H. Tachoire, V. Torra:
"Calorimétrie a conduction et thermogenese: déconvolution des siganaux. Ill. Examples
d’application de I'analyse harmonique et du filtrage inverse", Bull. Soc. Chim. de France, 3-4
(1983) 1-89 a I-95

25. E. Cesari, J. Ortin, V. Torra, J. Vifals: " Thermogenesis: identification by means of Padé
approximants”, Thermochimica Acta, 70 (1983) 113-122

26. T. Castan, E. Cesari, J. Ortin, V. Torra: "Thermogenesis: identification by means of
modulating functions", Thermochimica Acta, 70 (1983) 123-131

27. E. Cesari, J. Hatt, J. Ortin, V. Torra, J. Vifals, W. Zielenkiewicz: "Verification of calorimetric
models based on physical parameters by frequential characteristics”, Thermochimica Acta, 71
(1983) 351-357



28. E. Cesari, M. Colomina, P. Jiménez, A. Sanahuja, V. Torra, A. Zielenkiewicz, W.
Zielenkiewicz: "Presiones de vapor, entalpias de sublimacion, disolucion e hidratacion de la tert-
butilacetamida”, Anales de Quimica, 79 (1983) 677-680

29. E. Cesari, J. Muntasell, J. Navarro: "Estudio de la cinética de reacciones en estado sélido
mediante técnicas dinamicas de analisis térmico", Quaderns d'Enginyeria, 5 (1984) 183-216

30. E. Cesari, J.P. Dubes, R. Kechavarz, J.L. Macqueron, J. Ortin, H. Tachoire, V. Torra, J.
Vifals: "Microcalorimetrie et thermogenese: identification des dispositifs experimentaux
permettant de mesurer directement les enthalpies d’exces", Thermochimica Acta, 79 (1984) 23-
34

31. A. Sanahuja, E. Cesari: "Enthalpy of solution of KCI and NaCl in water at 298.15 K ", J.
Chemical Thermodynamics, 16 (1984) 1195-1202

32. E. Cesari, J. Muntasell, J. Navarro: "A study of the polymorphism of potassium nitrate starting
from room temperature and at atmospheric pressure", Thermochimica Acta, 83 (1985) 173-179

33. A. Sanahuja, E. Cesari: "Heat of solution of KCI in water at 303.15 K", Thermochimica Acta,
85 (1985) 163-166

34. E. Cesari, J. Muntasell, J. Navarro, A. Planes: "Recovery and recristallization of zircaloy-4
through differential thermal analysis", Thermochimica Acta, 87 (1985) 169-176

35. E. Cesari, J. Hatt, J. Ortin, V. Torra, W. Zielenkiewicz: "Thermogenesis: identification and
deconvolution in the unipan microcalorimeter", Thermochimica Acta, 87 (1985) 177-182

36. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro: " Simulation of a DTA system by the RC model",
Thermochimica Acta, 88 (1985) 425-432

37. A. Sanahuja, E. Cesari: "Enthalpy of solution of aqueous sodium chloride at 303.15, 308.15
and 3134.15 K", J. Chem. Thermodynamics, 17 (1985) 823-827

38. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell: "A simple model for calorimeters with temperature
programming”, Thermochimica Acta, 94 (1985) 387-392

39. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro: "Simulation of a D.T.A. system by RC model.
Application to a real process", Thermochimica Acta, 95 (1985) 27-32

40. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro: "The influence of deconvolution on the kinetic
studies by D.T.A. Part I: determination of the reacton mechanism", Thermochimica Acta, 97
(1986) 261-266

41. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro: " The influence of deconvolution on the kinetic
studies by D.T.A. Part Il: determination of the kinetic parameters", Thermochimica Acta, 99 (1986)
11-17

42. E. Cesari, J. Ma. Guilemany, V. Torra: "Martensitic transformation: an approach to

simultaneous study by microscopy, calorimetry and acoustic emission", Thermochimica Acta, 99
(1986) 19-25
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43. E. Cesari, A. Escuer, J. Font, J. Muntasell, J. Ribas, M. Serra: "AH and activation energy of
dehydration-anation processes calculated from dynamic TG and DTA", Thermochimica Acta, 101
(1986) 77-82

44. C. Auguet, E. Cesari, LI. Manosa, C. Picornell, R. Rapacioli, C. Segui, V. Torra: "Systematic
study of the martensitic transformation in a Cu-Zn-Al alloy. Reproducibility of the thermal energy
results and cycling effects", Thermochimica Acta, 106 (1986) 209-217

45. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro, J.LI. Tamarit: "Aplication of harmonic analysis and
standard inverse filtering to a DTA system", Thermochimica Acta, 108 (1986) 337-343

46. J.M. Guilemany, J.R. Miguel, R. Rapacioli, V. Torra, E. Cesari: "Nuevos materiales: aleaciones
con memoria de forma", Revista CEAM, 197 (1986) 18-22

47. E. Cesari, J.P. Dubes, LI. Manosa, H. Tachoire: "Calorimétrie a conduction et débit de réactif:
mesure des enthalpies molaires partielles d"excés. Extrapolation a dilution infinie", Thermochimica
Acta, 114 (1987) 373-380

48. F.C. Lovey, V. Torra, J.Ma. Guilemany, E. Cesari: "Acoustic emission and local changes in
martensitic transformation”, Materials Letters, 5 No. 4 (1987) 159-162

49. E. Cesari, J. Font, J. Muntasell, J. Navarro, J. LI. Tamarit: "Heat capacity evolutions in
calorimeters with temperature programming simulated by a RC model", Thermochimica Acta, 118
(1987) 183-190

50. E. Cesari, E. Rojas, J. Salan, J. Font, J. Muntasell, J. LI. Tamarit: "Calorimetric determination
of AH values in 8CB liquid crystal", Thermochimica Acta, 119 (1987) 301-310

51. J.M. Guilemany, J.R. Miguel, V. Torra, E. Cesari: "Estudios dinamicos de la transformacién
martensitica en materiales con memoria de forma base cobre, mediante experimentos in situ en
microscopia éptica y electronica de barrido", Rev. Real Acad. Cienc. Exactas, Fisicas y Naturales,
LXXXI (1987) 377-381.

52. R. Rapacioli, V. Torra, E. Cesari, J.Ma. Guilemany, J.R. Miquel: "Two way memory effect due
to stabilized martensite”, Scripta Metall., 22 (1988) 261-264

53. E. Cesari, J.P. Dubes, LI. Manosa, H. Tachoire: "Calorimétrie a conduction et débit de réactif:
measure des enthalpies molaires partielles d’excés a trés grande dilution. Détérmination des
grandeurs integrales", Thermochimica Acta, 129 (1988) 217-227

54. J. Muntasell, J.LL.Tamarit, J.M2. Guilemany, J. Gil, E. Cesari: "Martensitic transformation
differences on poli and single Cu-Zn-Al crystals", Materials Research Bulletin, 23 (1988) 1585-
1590

55. M. Sade, E. Cesari, E. Hornbogen: "Calorimetry of Cu-Zn-Al single crystals during pseudo-
elastic transformation”, J. Materials Science Letters, 8 (1989) 191-193

56. C. Picornell, M. Sade, E. Cesari: "Calorimetric measurements applied to fatigue in martensitic
transformations', Scripta Metall., 23 (1989) 371-376
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LUGAR DE CELEBRACION: Acireale, Sicilia, Junio 8-13 ANO: 2008

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia invitada: E. Cesari, S. Kustov, M.L. Corré, J. Pons,
“Entropy change and efect of magnetic field on the martensitic transformation in metamagnetic
shape memory alloys”

CONGRESO: 2nd Internat. Conf. on Ferromagnetic Shape Memory Alloys” ;

LUGAR DE CELEBRACION: Bilbao, 1-3 Julio ANO: 2009

TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesion
CONGRESO: 2nd Internat. Conf. on Ferromagnetic Shape Memory Alloys” ;
LUGAR DE CELEBRACION: Bilbao, 1-3 Julio ANO: 2009

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia invitada: E. Cesari, S. Kustov, M.L. Corr6, D. Salas, J.
Pons, J.l. Pérez-Landazabal, V. Recarte, Y.l. Chumlyakov; “Isothermal characteristics of the
magnetostructural transition in metamagnetic shape memory alloys”

CONGRESO: E-MRS Fall meeting }

LUGAR DE CELEBRACION: Varsovia, 14-17 septiembre ANO: 2010

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia invitada: E. Cesari, S. Kustov, M.L. Corr6, D. Salas J.
Pons, J.I. Pérez-Landazéabal, V. Recarte, Y.l. Chumlyakov; "Entropy changes and time effects in
metamagnetic shape memory alloys"

CONGRESO: SPP 1239 Convention _

LUGAR DE CELEBRACION: Tutzing, Munich , Sept. 28 - October 1 ANO: 2010

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia invitada: S. Kustov, D. Salas, J. Torrens-Serra, E. Cesari;
“Isothermal characteristics of the martensitic transformation in metamagnetic shape memory alloys”
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TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesion: E. Cesari
CONGRESQ: Int. Conference on Martensitic Transformations 5
LUGAR DE CELEBRACION: Osaka, Japon, 11-16 setiembre ANO: 2011

TIPO DE PARTICIPACION: Miembro del Internat. Advisory Board.
CONGRESQ: 4th Int. Conf., Smart materials, Structures and Systems, CIMTEC 2012, _
LUGAR DE CELEBRACION: Montecatini Terme, ltalia, Junio 10-14 ANO: 2012

TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesion
CONGRESQO: Donostia Internat. Conf. on Nanoscaled Magnetism and applications,
LUGAR DE CELEBRACION: Donostia/San Sebastian 9"-13"" September 2013 ANO: 2013

TIPO DE PARTICIPACION: Conf. invitada: E. Cesari, S. Kustov, D. Salas

“Isothermal behaviour of the martensitic transformation in ferromagnetic shape memory alloys”
CONGRESQ: Internat. Conf. of Non-Ferrous Metals 3

LUGAR DE CELEBRACION: Wisla, Polonia, 4-6 Junio 2014 ANO 2014

TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesion
CONGRESQ: Int. Conf. on Martensitic Transformations 3
LUGAR DE CELEBRACION: Bilbao, 6-11 Julio ANO 2014

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia Invitada: E. Cesari, S. Kustov, J. Torrens-Serra, D.
Salas, V. Recarte, J.l. Pérez-Landazabal

“Isothermal behaviour of the mart. transf. in ferromagnetic shape memory alloys”

CONGRESQO: Donostia Internat. Workshop on Energy-Materials-Nanothecnology

LUGAR DE CELEBRACION: San Sebastian, Basque Country, 1-4 september ANO 2015

TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesion
CONGRESO: European Symposium on Martesitic Transformations 3
LUGAR DE CELEBRACION: Antwerp, Bélgica, 14-18 setiembre ANO 2015

TIPO DE PARTICIPACION: Presidencia de sesién
CONGRESO: CIMTEC-2016 , _
LUGAR DE CELEBRACION: Perugia, Italy, 5-9 June ANO 2016

TIPO DE PARTICIPACION: Conferencia invitada:

E. Cesari, J. |. Pérez-Landazabal, V. Recarte, V.A. L'vov, A. Kosogor, J. Torrens-Serra
“Martensitic transformation entropy change in ferromagnetic shape memory alloys”
CONGRESOQO: Thermec’ 2018 ;
LUGAR DE CELEBRACION: Paris, 8-13 July ANO 2018

TIPO DE PARTICIPACION:
CONGRESO:
LUGAR DE CELEBRACION: ANO

TIPO DE PARTICIPACION:
CONGRESO:
LUGAR DE CELEBRACION: ANO
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TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS

TITULO: Contribucién al estudio de las transiciones en estado sélido mediante ATD

DOCTORANDO: J. Muntasell
UNIVERSIDAD: U. Politécnica de Catalunya ESCUELA: T. S. Ing. Industriales Barcelona
ANO: 1983 CALIFICACION: Sobresaliente 'Cum laude"

TITULO: Estudio calorimétrico de entalpias de disolucion en funcién de la temperatura: Aplicacién
a disoluciones acuosas de KCl y NaCl

DOCTORANDO: A. Sanahuja
UNIVERSIDAD: Barcelona FACULTAD: Fisica
ANO: 1984 CALIFICACION: Sobresaliente "Cum laude"

TITULO: Estudio de la transformacion martensitica del Cu-Zn-Al mediante técnicas acusticas

DOCTORANDO: LI. Mafosa
UNIVERSIDAD: Barcelona FACULTAD: Fisica
ANO: 1988 CALIFICACION: Sobresaliente "Cum laude"

TITULO: Contribucion al estudio de las aleaciones de Cu-Zn-Al mediante calorimetria y emisién
acustica

DOCTORANDO: C. Auguet
UNIVERSIDAD: Barcelona FACULTAD: Fisica
ANO: 1988 CALIFICACION: Sobresaliente "Cum laude"

TITULO: Efecto de precipitados de fase y sobre la transformacion martensitica de aleaciones de
Cu-Zn-Al con memoria de forma

DOCTORANDO: J. Pons Morro
UNIVERSIDAD: Univ. de les llles Balears FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica
ANO: 1992 CALIFICACION: Apto "Cum laude"

TITULO: Efecto de los precipitados y y el ciclado térmico sobre la estabilizacion de la martensita
en aleaciones Cu-Zn-Al

DOCTORANDO: J. Garcia Rocha
UNIVERSIDAD: Univ. de les llles Balears FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica
ANO: 1999 CALIFICACION: Sobresaliente “Cum laude”

TITULO: Caracterizaciéon de aleaciones base Ni-Ti producidas por solidificacion rapida (melt-
spinning)

DOCTORANDO: R. Santamarta Martinez

UNIVERSIDAD: Univ. de les llles Balears FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica
ANO: 2002 CALIFICACION: Sobresaliente “Cum laude”
TITULO: Estudi termo- i magneto-mecanic d’ aliatges amb memoria de forma ferromagnétics Ni-
Fe-Ga

DOCTORANDO: F. Masdeu Mayans
UNIVERSIDAD: Univ. de les llles Balears FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica
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ANO: 2009 CALIFICACION: Sobresaliente “Cum laude”

TITULO: Athermal and isothermal characteristics in diffusionless martensitic transformations

DOCTORANDO: Daniel Salas Mula

UNIVERSIDAD: Univ. de les llles Balears FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica
ANO: 2014 CALIFICACION: Sobresaliente “Cum laude”
TITULO:

DOCTORANDO:

UNIVERSIDAD: FACULTAD:

ANO: 20 CALIFICACION:

TITULO:

DOCTORANDO:

UNIVERSIDAD: FACULTAD: Ciencias, Dept. Fisica

ANO: 20 CALIFICACION:
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Experiencia en organizacion de actividades de 1+D
Organizacion de congresos, seminarios jornadas, etc., cientificos —tecnoldgicos

Titulo: XX Reunion Bienal de la R.S.E.F., Sitges , Barcelona
Tipo de actividad:Miembro Comité Organizador Ambito: Nacional

Fecha: 1985

Titulo: XXII Reunion Bienal de la R.S.E.F., Palma de Mallorca
Tipo de actividad:Miembro Comité Organizador Ambito: Nacional

Fecha: 1989

Titulo: 3rd European Symposium on Martensitic Transformations
Tipo de actividad:Miembro Comité Organizador Ambito: Internacional

Fecha: 1994

Titulo: Jornadas Mediterraneas de Calorimetria y Andlisis Térmico ((Meeting GECAT, AICAT, GICAT, HSTA)
Tipo de actividad: Miembro Comité Cientifico Ambito: Internacional

Fecha: 1997

Titulo: 1st European Conf. on Shape Memory and Superelastic Technologies (SMST-99), Amberes
Tipo de actividad: Miembro Int. Advisory Committee Ambito: Internacional

Fecha: 1999

Titulo: European Materials Research Society, Fall meeting (Symposium: Shape Memory Alloys), Krakow
Tipo de actividad:Miembro Comité Organizador Ambito: Internacional

Fecha: 2002

Titulo: European Symposium on Martensitic Transformations (ESOMAT '2003), Cirencester, England
Tipo de actividad:Miembro Int. Advisory Committee Ambito: Internacional

Fecha: 2003

Titulo: E-MRS 2005 Fall Meeting, Warsaw (Symposium C: Shape memory materials for smart systems)
Tipo de actividad: Scientific Committee Ambito: Internacional

Fecha: 5-9 setiembre 2005
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Titulo: European Symposium on Martensitic Transformations (ESOMAT "2006), Bochum, Alemania
Tipo de actividad: Miembro Int. Advisory Committee Ambito: Internacional

Fecha: 2005 - ..........

Titulo: International Conference on Martensitic Transformations (ICOMAT),
Tipo de actividad: Miembro Int. Advisory Committee Ambito: Internacional

Fecha: 10-15 setiembre 2006

Titulo: E-MRS 2007 Fall Meeting Warsaw (Symposium E: Shape memory materials for smart systems)
Tipo de actividad: Scientific Committee Ambito: Internacional

Fecha: Setiembre 2007

Titulo: 3rd Int. Conf. Smart Materials, Structures and Systems (CIMTEC’08). State-of-the-art Research
and Application of SMAs Technologies.
Tipo de actividad: Internat. Advisory Board Ambito: Internacional

Fecha: 8-13 Junio 2008

Titulo: Materiais 2009, Lisboa
Tipo de actividad: Internat. Scientific Committe Ambito: Internacional

Fecha: 5-8 Abril 2009

Titulo: 4th Int. Conf. Smart Materials, Structures and Systems (CIMTEC’11). State-of-the-art Research
and Application of SMAs Technologies.
Tipo de actividad: Internat. Advisory Board Ambito: Internacional

Fecha: 10-14 Junio 2011, Montecatini Terme, ltalia

Experiencia en gestion de 1+D
Gestion de programas, planes y acciones de 1+D

Titulo: Proyecto infraestructura DGICYT “Microscopio Electrénico “ (ref. OP 90 — 0072)
Tipo de actividad: Responsable
Fecha: 1991

Titulo: Vicerrector de investigacion, Univ. llles Balears

Tipo de actividad: Gestién becas propias, ayudas a proyectos, dotacion infraestructura, presidente
Comisiéon de Doctorado, etc

Fecha: 1995-99
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Titulo: Proyecto europeo “Development of non-conventional shape memory alloys production
technologies: High temperature Cu-based and NiTi-based alloys”

Tipo de actividad: Coordinador del proyecto

Fecha: 1997-1999

Titulo: Proyecto Europeo: “Centre of Excellence in Nano- and Microscale Characterization and
Development of Advanced Materials (NAMAM)”

Tipo de actividad: Miembro del International Advisory Board

Fecha: 2003-2005

Titulo: Proyecto infraestructura, Plan Estatal de Investigacion Cientifica y Técnica y de Innovacién
2013-2016, ref. UNBB13-4E-2314 Calorimetro diferencial de barrido.

Tipo de actividad: Responsable

Fecha: 2015

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES DE INTERES CIENTIFICO, TECNICO Y ACADEMICO

ANO: ACTIVIDAD
6/1990-12/1994 Director Dept. de Fisica, Univ. llles Balears
ANO: 2008 - ........ ACTIVIDAD: Miembro del panel de expertos del programa

Academia (ANECA)

OTROS MERITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR

- Beca C.S.I.C. - Academia Polaca de Ciencias para estancia en el Dpto. de Calorimetria del
Instituto de Quimica Fisica, Varsovia. Dic. 1974 — Marzo 1975

- Indemnité de séjour y Mois Chercheur (2) para estancias en el Lab. de Thermochimie (Univ. de
Provence, Marsella) concedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores francés.

- Ayudas de la C.I.R.I.T. (Generalitat de Catalunya) para viajes a Francia.

- Beca de formacion de personal investigador (M.E.C) para estancia en la Division Metales,
Centro Atomico Bariloche, Argentina.

- Participacion en otros proyectos de la C.E.E.

- EURAM Né©. 0803/3 MA1E - 0010 - C (GDF)
- Curso COMETT ref. N°. 87/2/D/00863
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- Beca OTAN para estancia en el Dpt. Metaalkunde en Toegepaste Materiaalkunde, (Univ.
Catolica de Lovaina), abril-junio 1989.

- Bolsa de movilidad TEMPUS (contrato IMG-90-E0003)

- Beca ERASMUS (contrato STV-90-E-3062)

- Bolsa de movilidad TEMPUS (contrato IMG-93-E1006)

- Ayuda INTERCAMPUS para gestores de universidad (Octubre 1996)

- Responsable grupo receptor del investigador S. Kustov (Programa Ramoén y Cajal, conv.
2002)

- European Symposium on Martensitic Transformations; miembro del Europ. Advisory Committee
(2002-2015 ; renuncia voluntaria).

- International Conference on Martensitic Transformations; miembro del Internat. Advisory
Committee (2003- ...)

- Symposium MATERIAIS 2009 (XIV meeting of SPM - Sociedade Portuguesa de Materiais),
Lisboa, Abril 2009, miembro del Scientific Advisory Committee.

- Member of the Editorial Board of “Archives of Metallurgy and Materials”

- Referee de las revistas: Acta Materialia, J. Appl. Physics, J. of Physics C: Condens. Matter, Mat.
Sci. & Eng. A, Phys. Rev. B, Physical Review Letters, Smart Materials and Structures. Materials

Letters.

- Evaluador de la ANEP y de la ANECA .

- Responsable proyecto de infraestructura, convocatoria 2013, Calorimetro DSC (ref. UNBB13-
4E-2314)
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